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Legende:

Bereich beschichten mit Beschichtungssystem G3 nach AN 410 Teil 1.1 bzw. im Falle von
Kaufteilen nach AN 400 Teil 2.

Bereich muss nicht lackiert werden.

Spritznebel ist erlaubt.

Bereich darf mit Beschichtungssystem G3 beschichtet werden, wenn die Untergrundvorbereitung,
die Lackierung nach AN 410 Teil 1.1 bzw. AN 400 Teil 2, sowie die Prifung der Beschichtung
prozesssicher durchgefiihrt werden kann.

Die Beschichtung auf Rohteil-Flachen, die im Nachhinein bearbeitet werden, muss nicht gepruft
werden.

Unbeschichtete Flachen und Flachen mit Spritznebel missen intern nach AN 400 Teil 1
konserviert werden. Fir Kaufteile ist ein temporarer Korrosionsschutz nach AN 400 Teil 2
gefordert.

. Bereich muss frei von Lack bleiben und daher beim Beschichten entsprechend abgedeckt
werden.
Unbeschichtete, korrosionsgeféahrdete Flachen missen intern nach AN 400 Teil 1 konserviert
werden. Fir Kaufteile ist ein temporarer Korrosionsschutz nach AN 400 Teil 2 gefordert.

Die dargestellten Bilder gelten exemplarisch auch fir die jeweiligen Komponenten anderer
Turbolader Typen.

Beispiele fur Turbinenzustrémgehause 11.50132-xxxx und 11.50100-xxxx Seite 2-5
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